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Dėl Kauno A. Brazausko hidroelektrinės T. Masiulio g. 22A,  

Kaune, pylimų  konstrukcijų techninės būklės  

STATINIO TECHNINĖS BŪKLĖS TYRIMO 
 AKTAS Nr. 25-04/04 

2025-05-15 

1.  Kauno A. Brazausko hidroelektrinės T. Masiulio g. 22A, Kaune, pylimų konstrukcijų 

techninės būklės tyrimas atliktas vadovaujantis STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. 

Statinio avarija“, STR 1.04.04: 2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” ir STR 

2.05.17:2005 ,,Gruntinių medžiagų užtvankos” nuostatomis, pagal UAB ,,Aplan” 

parengtą tyrimų užduotį, tam, kad įvertinti esamų statinio konstrukcijų techninę būklę, 

nustatyti ar jos tenkina Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nustatytą Esminį statinių 

reikalavimą STR 2.01.01(1):2005 „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ bei įvertinti 

projektuojamo laivybos šliuzo įtaką pylimų konstrukcijų techninei būklei. 

2. Tyrimas atliktas UAB “Aplan” užsakymu. 

3. Atliekant tyrimą, susipažinta su pateikta archyvine užtvankos pylimų statybos 

dokumentacija, UAB ,,Aplan” parengtais, Šliuzo ties Kauno HE užtvanka statybos 

prišprojektiniais pasiūlymais (Bylos žymuo 24,20240419-PPP), AB ,,Ignitis statyba” 

Hidrotechnikos departamento KHE hidrotechnikos statinių ir pastatų apžiūros aktu 

(2025-03-25), apžiūrėtos esamos užtvankos statinio konstrukcijos, užfiksuoti esami 

konstrukciniai defektai, atlikta konstrukcijų fotofiksacija, pateikta 1 pride, 1… 50 pav. 

4. Trumpa situacijos charakteristika 
     Kauno A. Brazausko hidroelektrinė pastatyta 1960 m. Hidroelektrinės užtvanka su 

žemių pylimu. Pylimo vidurinėje dalyje yra hidroelektrinės statinyys. Dešiniojo kranto 

(šiaurės-rytų pusės) pylimo skersinio pjūvio centre suformuotas įgilinimas su 

spraustasiene, virš jo, per visą pylimo aukštį suformuota antifiltracinė prizmė iš 

priemolio. Pylimas suformuotas iš smėlio-žvyro grunto. Kairiojo kranto (pietvakarių 

pusės) pylimo apačioje suformuoti įgilinimai ir įrengtas apsauginis žvyro sluoksnis, virš 

jo, pylimo skersinio pjūvio centre, per visą pylimo aukštį, suformuota antifiltracinė 

prizmė iš priemolio. Pylimas suformuotas iš smėlio-žvyro grunto. Aukštutinio bjefo 

šlaitas padengtas monolitinio gelžbetonio plokštėmis. Dešiniojo kranto pusėje pylimo 

viršuje, o kairiojo kranto pusėje, pylimo aukščio vidurinėje dalyje, įrengtas parapetas iš 

surenkamų gelžbetoninių blokų (3…10 pav.). Žemutinio bjefo šlaitas apželdintas. Jame 



įrengta berma. Apatinė šlaito dalis sutvirtinta akmenų metiniu (29…33, 43…46 pav.). 

Šlaite įrengtas perforuotų g/b vamždžių drenažas bei paviršiniai g/b vandens surinkimo 

latakai. Pylimo ketera praeina automobilinis kelias ir geležinkelis. 

     Laivybos šliuzo įrengimo prišprojektiniuose pasiūlymuose nagrinėjami du šliuzo 

įrengimo variantai: kertant užtvankos pylimą šiarės-rytų pusėje ir kertant užtvankos 

pylimą pietvakarių pusėje (1, 2 pav.), todėl, atliekant tyrimą, vertinta abiejų pylimo pusių 

konstrukcijų techninė būklė. 
5.   Pylimo konstrukcijų techninės būklės tyrimas. 
     Susipažinus su pateikta tyrimui medžiaga, apžiūrėjus ir ištyrus esamas pylimų 

konstrukcijas, nustatyta: 

5.1. Hidroelektrinės statinių techninę priežiūrą vykdo AB ,,Ignitis gamyba”. Priežiūra 

vykdoma laikantis STR 1.07.03:2017 ,,Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. 

Naujų nekilnojamojo turto objektų formavimo tvarka” reikalavimų. Reguliariai vykdomos 

statinių apžiūros, fiksuojami jų defektai, numatomos priemonės defektų šalinimui. 

5.2. Aukštutinio bjefo dangos monolitinio g/b plokštės 15 cm (viršutinėje dalyje) ir 20 cm 

(apatinėje dalyje) storio, armuotos armatūriniu tinklu ir sudalintos vertikaliomis ir 

horizontaliomis deformacinėmis siūlėmis. Skaitmeniniu DIGI SCHMIDT sklerometru 

keliose vietose patikrinus betono stiprį, jis buvo ne žemesnis už C15/20 betono klasę 

pagal LST EN 206-1:2014 (20 pav.). Plokščių paviršiaus dideli plotai, tiek dešiniąjame, 

tiek ir kairiąjame šlaite  padengti samanomis Ir kerpėmis, tai sudaro sąlygas formuotis 

rūgščiai aplinkai, vyksta betono paviršiaus erozija (11,12, 19 pav.). Dalis plokščių 

supleišėję vertikaliais ir horizontaliais plyšiais (13…18 pav.). Plyšių plotis siekia 5-8 

mm, plyšiai užnešti sąnašomis, apaugę samanomis. Susidaro sąlygos plokščių 

armatūros korozijai. Apirę plokščių deformacinės siūlės vandens svyravimo zonoje, 

vietomis jos remontuotos apibetonuojant (17, 18 pav.). Aukštutinio bjefo g/b plokščių 

danga turi būti remontuojama. 

5.3.  Dešiniojo kranto aukštutinio bjefo pylimo keteroje esančio parapeto surenkamo g/b 

elementai viename ruože išsikraipę, galimai dėl įšalo, susidariusio po jų padu (20, 21 

pav.). Parapeto viršutinė plokštuma remontuota, užbetonuojant smulkiagrūržiu betonu, 

tačiau didelėje parapeto ilgio dalyje, jo sienelių armatūra koroduoja, apsauginis betono 

sluoksnis atsisluoksniavęs ir nukritęs (23…28 pav.). Parapeto g/b konstrukcijos turi būti 

remontuojamos. 

5,4. Kairiojo kranto aukštutinio bjefo šlaite esančio parapeto, kuris kartu tarnauja ir kaip 

atraminė sienutė, konstrukcijų techninė būklė yra gera, neleistinų konstrukcinių defektų 

neužfiksuota (7…10 pav.). 

5.5. Žemutinio bjefo dešiniojo kranto šlaito ir jame esančių vandens surinkimo latakų 

techninė būklė yra gera (29, 30, 33, 34 pav.), neskaitant nežymių g/b latakų pažaidų 

(34 pav.). 



5.6. Dešiniąjame krante esančio paviršinio vandens surinkimo kanalo šlaitų sutvirtinimo   

g/b plokštės supleišėję, daugelyje vietų suirę, deformacinės siūlės tarp plokščių 

nesandarios (35…37 pav.), pradėtas kanalo šlaitų g/b konstrukcijų remontas (38 pav.). 

5.7. Žemutinio bjefo kairiojo kranto šlaite keliose vietose formuojasi nuošliaužos, šlaite yra 

urvų ir kurmiarausių (39…41 pav.). Atskiros šlaito vietos turi būti tvirtinamos, panaudo-

jant geotekstilę. 

5.8. Žemutinio bjefo kairiojo kranto bermos nuolydis pažeistas, bermoje esnčiame kelyje 

susiformavę provėžos (41, 42 pav.). Bermos profilis turi būti atkuriamas. 

5.9. Dalis žemutinio bjefo kairiojo kranto šlaite esančių vandens surinkomo g/b kanalų yra 

apirę, vietomis kanalų bortai išvirtę (47…49 pav.). Pradėtas kanalų remontas, dalies 

kanalų konstrukcijos pakeistos naujomis (50 pav.). 

6.  Rekomendacijos aukštutinio bjefo g/b konstrukcijų remontui. 
 6.1. Aukštutinio bjefo monolitinio g/b plokščių betonas netenkina šiuo metu gliojančio STR  

2.05.05:2005 ,,Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas” 1 lentelėje 

nurodomų reikalavimų esamomis sąlygomis naudojamam betonui. Siekiant užtikrinti 

aukštutinio bjefo monolitinio g/b plokščių dangos ilgaamžiškumą, jos turi būti 

remontuojamos, užtaisant plyšius betone ir padengiant eroduojantį betono paviršių 

atmosferiniams poveikiams atsparia danga. Kaip labai efektyvią, g/b plokščių remontui 

rekomenduojame naudoti medžiagą XYPEX CONCENTRATE (medžiagos aprašymas 

ir naudojimo instrukcija pateikta 2 priede). Plokščių remonto eiga turi būti tokia: 

— Suslėgto vandens srove nuo betono paviršiaus nuvalomi visi apnašai ir sudūlėjęs 

betonas iki tvirto paviršiaus.  

—  Platesni kaip 0,4 mm plyšiai rievėjami ir užtaisomi kaip nurodyta instrukcijos 2 punkte. 

—  Visas g/b plokščių paviršius padengiamas Xypex Concentrate danga, kaip nurodyta 

instrukcijos 5 punkte. 

6.2. Aukštutinio bjefo parapeto pažeistų g/b konstrukcijų remontui rekomenduojame 

naudoti firmos DRIZORO remontines medžiagas: remontinį skiedinį „Maxrest“, 

armatūros apsaugos nuo korozijos dervą „Maxrest passive“ ir gruntą „Maxbond“ seno ir 

naujo betono sluoksnių sukibimo užtikrinimui (medžiagų naudojimo instrukcijos 

pateiktos 3 priede). Konstrukcijų remonto eiga turi būti tokia: 

— Suslėgto vandens srove nuo betono paviršiaus nuvalomi visi apnašai ir sudūlėjęs 

betonas iki tvirto paviršiaus. 

— Atsidengusi armatūra metaliniu šepečiu nuvaloma nuo korozijos produktų ir 

padengiama antikorozine danga Maxrest passive. 

—  Atsidengę po konstrukcijų valymo betoniniai paviršiai, prieš apsauginio betono 

sluoksnio atstatymą, sudrėkinami ir padengiami gruntu Maxbond. 

—  Konstrukcijų skerspjūviai atkuriami skiediniu „Maxrest“, ne storesniais kaip 3 cm 

sluoksniais. 



IŠVADOS 

1. Kauno A. Brazausko hidroelektrinės T. Masiulio g. 22A, Kaune, pylimų konstrukcijų 

priežiūra vykdoma laikantis STR 1.07.03:2017 ,,Statinių techninės ir naudojimo 

priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto objektų formavimo tvarka” reikalavimų.   

Pylimų konstrukcijos, nors ir turi defektų, nurodytų šio akto 5 p., šiuo metu  tenkina 

Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nustatytą Esminį statinių reikalavimą STR 

2.01.01(1):2005 „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“. Tam, kad užtikrinti 

statinio ilgaamžiškumą ir normatyvinę jo kokybę, užfiksuoti konstrukciniai  defektai 

turi būti  šalinami laikantis 6 p. patektų rekomendacijų. 

2. Laivybos šliuzo įrengimas, kertant pylimo konstrukcijas, yra galimas. Statybos 

darbų vykdymo metu pažeistos pylimų bei drenažo ir paviršinio vandens nuvedimo 

konstrukcijos turės būti atkuriamos. 

PRIEDAI: 

      1.  Fotofiksacijos medžiaga.................................................................................25 lapai  

       2. Techninė informacija apie DRIZORO firmos remontines medžiagas……….. 4 lapai 

3. Techninė informacija apie DRIZORO firmos remontines medžiagas………… 4 lapai 

Ekspertas:                                                                                   dr. J. Ražaitis                                                                            

(kvalifikacijos atestato Nr. 7155)                                                          
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Aprašymas	
Xypex yra unikalus cheminis produktas, skirtas betono 
hidroizoliavimui, apsaugai ir remontui. Xypex Concen-
trate susideda iš Portlando cemento, smulkaus smėlio 
ir aktyviųjų chemikalų. Jis užnešamas ant sudrėkinto 
paviršiaus kaip cementinis skiedinys, tiek antžeminėse, 
tiek požeminėse konstrukcijose. Aktyvieji chemikalai 
įsiskverbia į konstrukciją, sureaguoja su drėgme, bei be-
tone esančiomis nehidratavusiomis cemento dalelėmis 
ir prasideda katalitinė reakcija, kurios metu susidarę 
netirpūs kristalai užpildo betono poras, kapiliarus ir 
įtrūkimus, taip visam laikui užsandarindami betoną ir 
neleisdami įsiskverbti vandeniu bei kitiems skysčiams 
iš bet kurios konstrukcijos pusės, net ir esant aukštam 
hidrostatiniam spaudimui. Xypex Concentrate gali būti 
užmaišomas kaip tirštas mišinys siūlių, trūkių ir kitų be-
tono defektų sandarinimui ir remontui. 

Rekomenduojama naudoti:
•	 Rezervuarai		   
•	 Nuotekų ir vandenvalos įrenginiams 
•	 Požeminėms patalpoms	 
•	 Atliekų rezervuarams 
•	 Pamatams		   
•	 Tuneliams ir metro 
•	 Plaukimo baseinams	  
•	 Stovėjimo aikštelėms

Privalumai
•	 Atlaiko ekstremalų hidrostatinį spaudimą  
•	 Tampa sudėtine betono dalimi 
•	 Savaime užsandarina įtrūkimus iki 0,4 mm pločio 
•	 Gali būti naudojamas iš bet kurios konstrukcijos pusės 
•	 Leidžia betonui kvėpuoti 
•	 Ypač atsparus agresyviems chemikalams  
•	 Netoksiškas 
•	 Įrengiant nereikia sauso paviršiaus 
•	 Neįmanoma pradurti, nuplėšti ar pažeisti per siūles 
•	 Nereikalingas paviršiaus gruntavimas ar lyginimas 
•	 Nėra jokių sudėtingų siūlių įrengimo darbų ties kam-
pais, briaunomis, ar tarp skirtingų membranų 
•	 Nereikia saugoti betonuojant, armuojant, ar atliekant 
kitus darbus 
•	 Įrengimas žymiai pigesnis, nei daugumos kitų 
sistemų 
•	 Susidariusios kristalinės struktūros neyra 
•	 Amžinas 
• 	Galimas baltos spalvos variantas, taip išgaunant 
estetiškesnį vaizdą 

Pakuotė
Xypex Concentrate tiekiamas įvairių dydžių pakuotėse. 
Dėl išsamesnės informacijos susisiekti su vietiniu Xypex 
atstovu.

Sandėliavimas
Xypex produktai sandėliuojami sausai, ne žemesnėje nei 
7◦C temperatūroje. Tinkamai sandėliuojant, medžiagos 
galiojimo laikas – vieneri metai.

Išeiga
Esant normaliam paviršiui, vienam sluoksniui sunaudo-
jama 0,65 – 1,0 kg/m2.

Testavimų duomenys
Laidumas	

U.S. Army Corps of Engineers (USACE) CRD C48, “Be-
tono laidumas”, Pacific Testing Labs, Sietlas, JAV
51 mm storio, 13,8 MPa stiprio betono bandiniai padengti 
Xypex buvo bandomi 124m aukščio vandens stulpu (1,2 
Mpa) (laboratorinės įrangos riba). Kontroliniai bandini-
ai praleido vandenį, o bandiniai su Xypex buvo visiškai 
sandarūs ir nepastebėta jokio pratekėjimo.

DIN 1048 (EN 12390-8 atitikmuo), “Betono vandens 
laidumas”, Bautest – statybinių medžiagų tyrimų ir 
testavimo korporacija, Augsburgas, Vokietija
Dvidešimties centimetrų storio Xypex padengti ir kontro-
liniai betono bandiniai 24 valandas veikti 7 barų vandens 
slėgiu (70 m vandens stulpas). Kontroliniuose bandini-
uose vanduo įsiskverbė iki 92 mm, Xypex padengtuose 
bandiniuose vandens įsiskverbimas – nuo 0 mm iki 4 
mm.

EN 12390-8, “Vandens įsiskverbimas į bandinius, 
padengtus Concentrate danga”, OL-123, Čekijos 
Technologijų Universitetas, Praha, Čekija
Parinkus keturias skirtingas betono sudėtis, pagaminti 
trys 150 mm kubo formos bandinių rinkiniai ir padengti 
Xypex Concentrate (nuo 0,8 mm iki 1 mm storiu). Taip 
pat pagamintas ir skirtingų betono sudėčių kontrolinių 
bandinių rinkinys rezultatų palyginimui. Visi bandiniai iš 
priešingos padengtam paviršiui pusės 72 valandas buvo 
veikiami 0,5 MPa vandens slėgiu. Bandiniai iš kiekvieno 
rinkinio perskelti skersai nuo užtepto paviršiaus po 28 
ir 91 paros testavimo ir matuotas vandens įsiskverbimo 
gylis. Po 28 parų testavimo, palyginus, visų keturių be-
tono sudėčių bandinius, padengtus Xypex, išmatuotas 
90 % - 94 % mažesnis vandens įsiskverbimo gylis,negu 
nepadangtais Xypex. Po 91 paros visuose Xypex 
padengtuose bandiniuose vandens įsiskverbimas buvo 
mažesnis nei 1 mm.

Betono hidroizol iaci ja k i rstal izaci jos būdu™ DAT-CON-CZ
REV-04-16
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X Y P E X  C O N C E N T R A T E  P R O D U K T O  D U O M E N Y S

ĮSISKVERBIMO GYLIS	

„Betono drėgmės matavimas“, Statybos inžinerijos 
fakultetas (CVUT), Čekijos technologijų universitetas, 
Praha, Čekija
Xypex Concentrate sluoksniu padengta viena 300 mm 
x 300 mm x 220 mm matmenų betono blokų sienelė, o 
du identiški blokų rinkiniai palikti nepadengti. Vandens 
pripiltos talpos sandariai pritvirtintos prie bandinių iš 
priešingos padengtam paviršiui pusės, tas pats padaryta 
ir su vienu nepadengtų blokų rinkiniu, o kitas nepadengtų 
blokų rinkinys paliktas stovėti kambario sąlygomis. Iš 
priešingos įrengtoms vandens talpoms pusės blokuose 
išgręžtos 6 mm skersmens skylės taip, kad iki vandens 
liktų 30 mm – 40 mm, ir į jas įstatyti drėgmės davikliai. 
Drėgmė matuota po 28, 45, 90, 125, ir 132 parų. Rezul-
tatai parodė, jog Xypex padengtų bandinių drėgnumas 
buvo vidutiniškai 4,6 %, nepadengtų bandinių drėgnumas 
– 7,9 %, o kontrolinių bandinių, paliktų stovėti kam-
bario sąlygomis – 4,4 %, o tai praktiškai tas pats, kaip 
ir padengtų bandinių. Taip pat išmatuota, jog po 132 
dienų aktyvieji Xypex chemikalai į betoną įsiskverbė ne 
mažiau, nei 190 mm.

“Betono sudėties gerinimas cementinių kristalizacinių 
medžiagų pagalba”, Centrinė Nikki Shoji Tyrimų Labora-
torija, Hosei Universitetas, Japonija	
Naujas 60 cm x 70 cm x 40 cm betono blokas buvo 
padengtas Xypex Concentrate ir vienerius metus lai-
kytas lauko sąlygomis. Tuomet iš bloko, statmenai nuo 

padengto paviršiaus, išpjautas 40 
cm ilgio cilindras ir supjaustytas į 18 
vienodo ilgio gabalų. Kiekviena dalis 
buvo stebima 1000 kartų didinančiu 
elektroniniu mikroskopu ir įvertinami 
įvairiuose gyliuose užaugę Xypex 
kristalai. Nors kristalinės struktūros 

buvo tankiausios arčiausiai užtepto paviršiaus, pilnai 
užaugusių kristalų rasta ir 30 cm gylyje.

TRŪKIŲ SANDARINIMAS

ASTM C856 “Standartinis petrografinis sukietėjusio 
betono tyrimas”, Setsco Services Pte, Ltd., Singapūras
Xypex Concentrate sluoksnis buvo užteptas ant 
sutrūkinėjusios betoninės plokštės. Siekiant patikrinti 
Xypex gebėjimą sandarinti trūkius po 3, 10, 14 ir 20 
parų nuo užtepimo iš plokštės paimti kernai. Kernai 
supjaustyti plonais gabalais ir tikrinti specialiu mikros-
kopu. Kiekvienu atveju pastebėta, jog Xypex kristalai 
susiformavę ne mažesniame, nei 20 mm gylyje trūkio 
viduje. Nuotraukose, padarytose 100 kartų padidinus 
vaizdą, akivaizdžiai matosi, jog Xypex kristalai kardina-
liai sumažino trūkių plotį.   

SUKIBIMAS SU PAVIRŠIUMI	

EN 1542 „Sistemos bei produktai betoninių 
konstrukcijų remontui ir apsaugai – Testavimo meto-
dai – Atplėšimo matavimas“, Trow Associates Inc., 
Burnaby, B.C., Kanada	
Ant standartinės sudėties betono (pagal EN 1766 MC 
(0,40)) dviem sluoksniais padengtas Xypex Concen-
trate (po 0,8 kg sluoksniui), taip sudarant 0,9 mm storio 
sluoksnį. Danga užnešta ir prižiūrėta pagal gamintojo 
techninius aprašymus ir po 30 dienų matuotas jos sukibi-
mas su paviršiumi. Vidutinis iš penkių bandinių gautas 
sukibimas su paviršiumi buvo 1,23 MPa.

ATSPARUMAS CHEMIKALAMS	

ASTM C 287, „Skiedinių cheminis atsparumas“, Pacific 
Testing Labs, Sietlas, JAV
Cilindro formos betono bandiniai su ir be Xypex buvo 
veikiami druskos rūgštimi, kaustine soda, toluenu, min-
eraline alyva, etilenglikoliu, baseinų chloru, stabdžių 
skysčiu ir kitais chemikalais. Gauti rezultatai parodė, 
jog agresyvios medžiagos neturėjo pastebimos įtakos 
Xypex dangai. Vėliau atlikus gniuždymo bandymus su 
paveiktais bandiniais paaiškėjo, jog bandinių su Xypex 
atsparumas gniuždymui – vidutiniškai 17 % didesnis nei 
kontrolinių.

IWATE Universiteto pranešimas „Atsparumas 
rūgščiai“, Tokijas, Japonija

    Prieš pamerkiant            Po 5 savaičių	        Po 10 savaičių	

Bandiniai su ir be Xypex buvo 100 parų laikomi 5 % sie-
ros rūgšties tirpale. Išmatavus bandinius paaiškėjo, jog 
bandiniai be Xypex prarado 8 kartus daugiau masės, nei 
bandiniai su Xypex.

ASTM C876 „Xypex dangų sistemos įtaka betoninių 
konstrukcijų tarnavimo laikui“, Ilgaamžiškumo ver-
tinimo skyrius, Xypex Australia
Abridge prieplaukoje, esančioje bangų lūžimo zonoje, po 
40 metų eksploatacijos pastebėta armatūros plieno koro-
zija. Buvo suorganizuotas tyrimas Xypex veiksmingumui 
prailginti statinių eksploatavimo trukmei nustatyti.Nau-
doti trys skirtingi korozijos prognozavimo metodai prieš 
nutepimą ir nutepus vienu arba dviem Xypex sluoksniais. 
Praėjus 6 mėnesiams nuo padengimo, armatūros koroda-
vimas sulėtėjo 36 % – 51 %, padidėjo betono atsparumas.



RILEM CPC-18 „Bandinių, padengtų Xypex Concen-
trate danga, atsparumas karbonizacijai“, Statybos ir 
Eksploatavimo Technologijų Tyrimų Centras (CON-
TEC), Sirindhorn Tarptautinis Technologijų Institutas 
(SIIT) – Thammasat Universitetas, Bankokas, Tailandas     
Kontroliniai ir Xypex Concentrate padengti bandiniai 
buvo karbonizuoti specialioje kameroje. Vienas bandinių 
rinkinys buvo pirma karbonizuotas ir tik po to padengtas 
Xypex Concentrate, siekiant atkartoti sąlygas, kai reikia 
apsaugoti seną betoną jau paveiktą karbonizacijos. Kar-
bonizacijos gylis matuotas po 28, 56, 77 ir 91 paros. 
Palyginus su kontroliniais bandiniais, bandiniuose su 
Xypex karbonizacijos gylis buvo 35 % - 40 % mažesnis. 
Bandiniuose, kuriuose Xypex buvo užteptas po karbon-
izacijos proceso pradžios, tolesnė karbonizacija buvo 
beveik visiškai sustabdyta, o viename bandinyje net 
sumažinta. 

ATSPARUMAS ŠILIMO/ŠALIMO CIKLŲ POVEIKIUI	

ASTM C 672, „Standartinis testavimo metodas, sieki-
ant nustatyti betono paviršių atsparumą ledą tirpdan-
tiems chemikalams“, Twin City Testavimo laboratorija, 
St.Paul, JAV
Xypex padengtuose bandiniuose chlorido jonų kon-
centracija buvo mažesnė, už reikalingą elektrolitinei 
armatūros plieno korozijai prasidėti. Vizualiai apžiūrėjus 
nepadengtus bandinius po 50 šilimo/šalimo ciklų, matėsi 
akivaizdūs paviršių pažeidimai, o bandiniuose su Xypex 
jų nepastebėta.

KONTAKTAS SU GERIAMU VANDENIU	

NSF 61, „Geriamo vandens sistemos komponentas – 
įtaka sveikatai“, NSF International, Ann Arbor, JAV
Vandens, turėjusio kontaktą su Xypex apdorotais ban-
diniais tyrimai parodė, jog jame nėra jokių kenksmingų 
junginių.

ATSPARUMAS RADIACIJAI	

U.S.A. Standartas Nr. N69, „Apsauginės dangos atomi-
nei pramonei“, Pacific Testing Labs, Sietlas, JAV
Po švitinimo 5,76 x 104 radų gama spinduliais, Xy-
pex sistemoje nepastebėta jokio žalingo poveikio ar 
pažeidimų.

Naudojimo Istrukcijos
1. PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS  Numatomas dengti betono 
paviršius turi būti be purvo, cemento pienelio, dažų ar kitų 
pašalinių medžiagų. Paviršius turi turėti atvirą kapiliarinę 
sistemą, kad XYPEX dangoje esantys chemikalai galėtų 
patekti gilyn. Jei paviršius yra labai glotnus (pvz, kai buvo 
naudojami metaliniai klojiniai), padengtas klojinių tepalo 
likučiais arba kitomis pašalinėmis medžiagomis, betonas 
turi būti nuvalytas smėlio, vandens srove arba nuėsdintas 
druskos rūgštimi.

2. STRUKTŪRINIS REMONTAS  Trūkių, platesnių nei 
0,4 mm ir varvančių trūkių remonto eiga: Išilgai trūkių, 
nekokybiškų konstrukcinių sujungimų ir kitų defektų 
išdaužomas 37mm gylio ir 25mm pločio griovelis. „V“ for-
mos griovelis netinka. Griovelį galima ir išpjauti, tačiau 
reikalinga užtikrinti, kad griovelio forma leistų vėliau 
naudojamoms medžiagoms gerai sukibti su paviršiumi. 
Griovelis išvalomas, sudrėkinamas ir padengiamas Xy-
pex Concentrate danga, kaip nurodyta 5 ir 6 dalyse. 
Danga paliekama džiūti 10 minučių. Tuomet griovelis 
užpildomas tirštu Concentrate mišiniu, ir gerai sutankina-
mas pneumatinių įrankių pagalba.  

PASTABOS: 
I. Reikalinga papildomai sutvarkyti ir vietas, kur vanduo 
per betoną skverbiasi dėl prasto sutankinimo.

II. Tiesioginis prabėgantis vandens srautas pirmiausia 
stabdomas greitai stingstančiu Xypex Patch‘n Plug, tu-
omet defektas užpildomas tirštu Concentrate mišiniu ir 
galiausiai nutepamas Concentrate danga.

III. Judančioms siūlėms ir trūkiams sandarinti naudojami 
elastingi sandarikliai.

3. BETONO DRĖKINIMAS  Xypex būtinas gerai 
sudrėkintas paviršius. Prieš įrengiant dangą, betono 
paviršiai turi būti pakankamai sudrėkinti švariu vandeniu, 
kad būtų užtikrintas geresnis Xypex aktyviųjų chemikalų 
įsiskverbimas ir pradėtų vykti reakcijos, kurių metu be-
tono porose ima formuotis kristalinės struktūros. Prieš 
tepant Concentrate, vandens perteklius nuo betono 
paviršiaus pašalinamas. Jei betonas prieš dengimą ima 
džiūti, reikalinga jį sudrėkinti iš naujo.

4. SKIEDINIO MAIŠYMAS  Xypex milteliai maišomi su 
švariu vandeniu iki kreminės konsistencijos sekančiomis 
proporcijomis:

	 Dengimui šepečiu
		  0.65 - 0.8kg/m2 
		  5 dalys miltelių ir 2 dalys vandens

		  1.0kg/m2 
		  3 dalys miltelių ir 1 dalis vandens

	 Purškimui
		  0.65 - 1.0kg/m2 
		  5 dalys miltelių ir 3 dalys vandens 
		  (proporcija gali skirtis priklausomai nuo naudoja-
mos įrangos)

Neužsimaišyti Xypex medžiagos daugiau, nei galima su-
naudoti per 20 minučių. Skiediniui ėmus tirštėti, jį galima 
trumpai pamaišyti, tačiau vandens papildomai pilti ne-
galima.



	 Tirštos konsistencijos mišinio maišymas
Naudojant mentelę, maišyti 6 dalis miltelių su 1  dalimi 
vandens pagal tūrį, 10 – 15 sekundžių. Mišinyje turėtų 
likti gumulėlių. Neužsimaišyti mišinio daugiau, nei galina 
sunaudoti per 20 minučių. 

5. XYPEX NAUDOJIMAS   Xypex dengiamas pusiau ki-
etu nailoniniu šepečiu, arba purškiant. Danga turi būti 
užtepta tolygiai, ne storesniu kaip 1,25mm sluoksniu. Jei 
reikalingas antras sluoksnis (Xypex Concentrate arba 
Xypex Modified), jis turi būti užtepamas, kai pirmas sluok-
snis jau sustingęs, bet vis dar šviežias (ne vėliau nei po 
48 valandų). Džiūvimo metu tarp sluoksnių užtepimo gali 
reikėti paviršių padrėkinti. Xypex neturėtų būti tepamas 
esant lietingam orui, arba kai aplinkos temperatūra yra 
mažesnė nei 4oC. Taip pat  nerekomenduojama tepti 
vėjuotu ir karštu oru, kadangi tuomet danga gali imti 
per greitai džiūti. Dėl išsamesnės informacijos apie 
rekomenduojamą įrangą, kreiptis į vietinį Xypex atstovą.

6.  DŽIOVINIMAS  Paprastai Xypex džiovinimui naudo-
jamas švaraus vandens rūkas. Džiovinimą reikia pradėti 
tada, kai Xypex sustingsta ir purškiamas rūkas negali 
dangos pažeisti. Esant normalioms sąlygoms, pakan-
ka apipurkšti Xypex dangą rūku tris kartus per dieną, 
dviejų - trijų dienų laikotarpyje. Esant karštam arba sau-
sam orui, gali prireikti dažnesnio drėkinimo. Drėkinimui 
galima naudoti ir specialius šlapius audinius ar užklotus. 
Džiūvimo metu, ne mažiau nei 48 valandas po užtepimo, 
danga turi būti saugojama nuo lietaus, šalčio, vėjo, van-
dens kaupimosi į balas ir žemesnių nei 2oC temperatūrų. 
Jei apsaugai naudojama plastikinė plėvelė, ji turi būti per 
atstumą nuo paviršiaus tam, kad danga galėtų kvėpuoti. 
Tam tikrais atvejais vietoje vandens gali būti naudojama 
Xypex Gamma Cure (konsultuotis su vietiniu Xypex at-
stovu). 

PASTABOS: 
I. Betoninėse konstrukcijose, kuriose bus laikomi skysčiai 
(pvz. rezervuarai, plaukimo baseinai, nuotekų talpos ir 
kt.), Xypex dangą reikalinga džiovinti 3 dienas, o užpildyti 
ne vėliau nei po 12 dienų (nuotekoms ir agresyvioms 
medžiagoms – po 18 dienų).

II. Jei ant Xypex dangos naudojamos kitos cementinės 
sistemos, tai turėtų būti daroma, kol Xypex yra sukietėjęs, 
bet vis dar šviežias (tarp 8 ir 48 valandų nuo užtepimo). 
Laikotarpis tarp 12 ir 24 valandų laikomas idealiu. Jeigu 
bus dirbama ant Xypex dangos, senesnės nei 48 va-
landos, reikalinga pasikonsultuoti su vietiniu Xypex at-
stovu. Xypex CE ir vietinis Xypex atstovas nesuteikia 
jokių garantijų Xypex suderinamumui su tinkais, glaist-
ais, plytelėmis ir kitomis ant paviršiaus dengiamomis 
medžiagomis. Visą atsakomybę užtikrinant gerą dengia-
mos medžiagos sukibimą su Xypex, prisiima rangovas.

Techninė Pagalma
Dėl išsamesnės informacijos apie alternatyvius panau-
dojimo metodus arba Xypex medžiagų suderinamumą 
su kitomis medžiagomis ir technologijomis, kreiptis į 
vietinį Xypex atstovą.

Saugumas
Xypex yra šarminis produktas. Cementiniai milteliai arba 
mišinys gali juntamai suerzinti  odą ir akis. Nurodymai, 
kaip to išvengti, yra pateikti ant pakuotės. Gamintojas 
visiems savo produktams taip pat pateikia išsamius sau-
gos duomenų lapus. Kiekvienas jų suteikia informaciją, 
reikalingą darbuotojų ir klientų saugiam darbui. Gamin-
tojas rekomenduoja susisiekti su vietiniu Xypex atstovu 
ir gauti naujausią saugos duomenų lapų versiją prieš 
pradedant darbą su medžiagomis arba jų sandėliavimą.

Sertifikavimas 
Xypex Concentrate atitinka EN 1504-2 reikalavimus. 
Notifikuotoji sertifikavimo įstaiga Nr. 0086 atliko pradinį 
gamyklos ir vidinės gamybos kontrolės patikrinimą, vyk-
do nuolatinę priežiūrą bei vidinės gamybos kontrolės 
vertinimą. 

Garantijos
Gamintojas garantuoja, kad jo pagamintos medžiagos 
yra be defektų ir aukštos kokybės. Jei bus įrodyta, kad 
koks nors produktas yra nekokybiškas, gamintojas jį 
pakeis. Vartotojas prisiima visą atsakomybę, susijusią 
su sprendimu naudoti pasirinktą XYPEX produktą 
konkrečiame projekte.

13731 Mayfield Place, Richmond, BC, Kanada V6V 2G9  
info@xypex.com www.xypex.com 
Atstovas Lietuvoje: UAB “Vizgintos Statyba” Savanorių pr. 192, 44151 Kaunas 
Tel/Fax: (37) 330686, vizginta@vizginta.lt, www.vizginta.lt, www.xypex.lt
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ANTIKOROZINĖ APSAUGA GELŽBETONIO ARMATŪRAI IR VISIEMS KI-

TIEMS GELEŽIES IR PLIENO PAVIRŠIAMS 

APRAŠYMAS MAXREST PASSIVE yra vieno komponento skysta medžiaga, paruošta naudojimui, 
apsauganti gelžb. armatūrą ir kitus plieno ir geležies paviršius nuo oksidacijos, rū-
gščių ir šarmų. MAXREST PASSIVE suformuos dalį oksido, kaip pasyvūjį sluoksnį, 
pilnai apsaugantį nuo korozijos, rūgščių ir šarmų. 

PASKIRTIS 
• Struktūrinio betono restauravimui, kaip antikorozinė plieno apsauga. 
• Kaip apsauga nuo stiprių  cheminių reagentų. 

PADENGIMO 
INSTRUKCIJOS 

Paviršiaus paruošimas. Prieš naudojant MAXREST PASSIVE, pažeistas vietas nu-
valyti metaliniu šepečiu ir nuplauti vandeniu. 
Pritaikymas. MAXREST PASSIVE nereikia atskiesti ir nereikia pridėti kitų medžia-
gų. Tepkite teptuku, purkštuvu arba įmerkite daiktą, kurį reikia apsaugoti. 
Produkto išeiga.  8m2/ltr. 50 mikronų DFT storiui. 
Palaikymas. Priklausomai nuo temperatūros 2-3 val., prieš tepant galutinį sluoksnį, 
pvz. dažus, poliuretaną, epoksidą ir kitus DRIZORO produktus. 

ĮSPĖJIMAS Nenaudokite esant temperatūroms žemiau +5oC arba virš +60oC. Tuojau pat po nau-
dojimo, vandeniu nuplaukite įrankius. 

TECHNINIAI PARAMETRAI 

ĮPAKAVIMAS  1  ir 5 litrų  metalinės skardinės. 

LAIKYMAS Uždaroje vietoje venkite temperatūros žemiau 0oC. Neatidarytos skardinės galiojimo 
laikas 12 mėnesių. 

SPALVA  Pieno baltumo. 

GARANTIJA Visi Drizoro S.A. gaminiai pagaminti iš aukščiausios kokybės žaliavų, todėl yra pui-
kios kokybės. Informacija, šiam bukletui gauta iš laboratorinių bandymų ir bibliogra-
finės medžiagos. Už bet kokį šių duomenų naudojimą kitiems, čia nepaminėtiems, 
tikslams kompanija neatsako, nebent bus mūsų pripažinta. 
Mūsų kokybės garantija taikoma tik pagamintam produktui, bet ne kokiam nors nau-
dojimui be mūsų kontrolės. 

                                                                                                               UAB ,,Akvantas” 
                                                                                                               Tel. 869843450

Kietoji sudėtis (%) 40

Tankis (kg / lt): 1.18 ± 0,02.

Produkto išeiga 8 m2/l,     50 mikronų storiui  150 g/m2

Atsparumas ugniai Atitinka Britanijos standartą BS473 Part 7-1971

 MAXREST PASSIVE  ®

TECHNICAL BULLETIN Nº : 12.00

Jurgis Razaitis
3 PRIEDAS



 
VIENKOMPONENTINĖ DERVA BETONO, TINKO AR CEMENTINIO SKIE-

DINIO SUKIBIMUI PAGERINTI 

APRAŠYMAS MAXBOND yra specialiai sudaryta derva, skirta surišti (sujungti) skirtingus betono 
sluoksnius, o taip pat geresniam skiedinio ir paviršiaus sukibimui, kuomet paviršius 
lygus ir nėra porų. 

PASKIRTIS 
• Senam betonui, kurį remontuojant reikia pakelti 
• Stogams, kad geriau sukibtų su skiediniu ir tinku. 
• Pritvirtinti keramines dalis prie skiedinio. 

PRANAŠUMAI  
• Pašalina papildomas išlaidas iširusiam betonui ir paviršiams. 
• Atsparus šarmams. 
• Gali būti dedamas ant drėgnų paviršių. 
• Kai uždėtas, jo neveikia temperatūrų pokįčiai ir jis tampa lankstus. 

PADENGIMO 
INSTRUKCIJOS 

Paviršius turi būti švarus, tvirtas, be dulkių. Kad danga būtų vienalytė, naudokite tep-
tuką, volelį ar purkštuvą. Jeigu paviršiuje yra porų, dedate du sluoksnius vieną po 
kito. MAXBOND yra rausvos spalvos ir juo pateptos vietos lengvai matomos. Prieš 
dėdami  betoną, skiedinį ar tinką ant MAXBOND palaukite 20 minučių. 
Įrankius, kuriuos naudojote, galite nuplauti vandeniu. 

ĮSPĖJIMAS Nedėkite ant paviršių, veikiamų hidrostatinio spaudimo. Nedėkite kuomet temperatū-
ra žemiau 5oC arba ant labai šaltų paviršių. Nelaikykite gaminio labai šaltoje tempera-
tūroje, kad neužšaltų, tačiau, jeigu užšalo, palikite jį tokioje vietoje, kur jo temperatū-
ra kils, bet jis nebus karštas. 
MAXBOND nepažeistas, jeigu jį įmanoma maišyti, po to, kai jis užšalo ir po to buvo 
paliktas šiltoje aplinkoje. Venkite ilgo užšalimo, nes tai gali pakenkti gaminiui.  
Labai sausos arba porų turinčios atramos turi būti sudrėkintos prieš dedant MAX-
BOND, kad būtų geriau padengiama. 

ĮPAKAVIMAS  5 ir 20 litrų skardinės. 

IŠEIGA  Priklausomai nuo porėtumo, tarp 5 ir 8 m2/l. 

LAIKYMAS Uždaroje vietoje venkite temperatūros žemiau 0oC. Neatidarytos skardinės galiojimo 
laikas 12 mėnesių. 

SPALVA  Rausva 

GARANTIJA Visi Drizoro S.A. gaminiai pagaminti iš aukščiausios kokybės žaliavų, todėl yra puikios kokybės. Informacija, šiam 
bukletui gauta iš laboratorinių bandymų ir bibliografinės medžiagos. Už bet kokį šių duomenų naudojimą kitiems, čia 
nepaminėtiems, tikslams kompanija neatsako, nebent bus mūsų pripažinta. 
Mūsų kokybės garantija taikoma tik pagamintam produktui, bet ne kokiam nors naudojimui be mūsų kontrolės. 

 MAXBOND  ®

 UAB  ,,Akvantas" 

   tel. 869843450



 

NESUSITRAUKIANTIS, GREITAI KIETĖJANTIS SKIEDINYS !
BETONO IR MŪRO PAVIRŠIŲ STRUKTŪRINIAM REMONTUI 

APRAŠYMAS MAXREST yra jau paruoštas vartoti produktas, pagamintas iš specialių cemen-
tinių medžiagų ir priedų. Šie priedai padaro medžiagą greitai kietėjančiu skie-
diniu, kuris nesusitraukia. Jis gerai sukimba su paviršiumi, ant kurio yra dengia-
mas, ir grąžina  betonui originalią jo formą. 

PASKIRTIS  • Bendram betono remontui ir restauravimo darbams.  
• Korozijos pažeistų gelžbetonio strypų paviršių padengimui ir apsaugai.  
•  Remontuoti sąramas, vandens rezervuarus ir atstatyti betoną, kurį nuolatos 

veikia oro sąlygos. 

PRIVALUMAI • Greitai sukietėja, per 15 - 25 minučių, priklausomai nuo temperatūros. 
• Pilka spalva gražiai derinasi su betonu. 
• Atstatytas paviršius yra struktūriškai stiprus ir savo savybėmis nenusileidžia be-

tonui.  
•  Produktas yra bekvapis, netoksiškas, idealiai tinkantis remontui blogai vėdi-

namose patalpose, tokiose kaip vandens rezervuarai, šachtos, nuotekų vamz-
dynai ir t.t.  

• Greitas kietėjimo procesas suteikia galimybę skubiai atlikti remonto darbus  
• Produkto sumaišymui nereikalingos dervos, tiktai vanduo.  

PADENGIMAS Paviršiaus paruošimas. Betoninis paviršius turi būti švarus, be laisvų dalelių, 
nuo armatūros  turi būti nuvalytos rūdys. Kad atitinkamai paruošti šiuos paviršius, 
naudokite metalinį šepetį arba smėliasrovę. Padenkite MAXREST PASSIVE 
(Techninis Biuletenis Nº 12). Atstatomas betoninis paviršius turi būti struktūriškai 
tvirtas. Po nuvalymo nuplaukite  paviršių su vandeniu. Prieš padengiant  
MAXREST, sudrėkinkite paviršių.  
Kaip sumaišyti MAXREST. MAXREST sumaišymui naudokite tiktai švarų van-
denį. 25 kg. MAXREST sumaišymui reikia nuo 3.5 iki 4.0 litrų švaraus vandens, 
priklausomai nuo supančios aplinkos sąlygų. 
Kad būtų pasiektas maksimalus sukibimas, paruoškite skiedinį, MAXREST 
sumaišymui naudojant apie 10% daugiau vandens nei yra rekomenduojama, 
gerai išmaišykite, kol pasidarys vienalytis mišinys be gumulėlių. Šepečiu skiedinį 
padenkite ant atstatomojo paviršiaus ir armatūros.  Gerai užpildykite  tuštumas ir 
poras, po  5 - 8 minučių toliau tęskite viso paviršiaus padengimą. 
MAXREST pradėkite dengti iš karto sumaišius skiedinį. Į likusį skiedinį įpilkite mil-
telių, kol skiedinio konsistencija bus panaši į remonto skiedinį  ir denkite  2.5 - 3 
cm sluoksniais.   
Tarp atskirų sluoksnių padengimo palaukite 10-15 minučių, priklausomai nuo 
temperatūros. Kad kitas sluoksnis geriau sukibtų, paviršių “subraižykite” mentele. 
Jeigu sluoksniai po padengimo pasidarys šilti, sudrėkinkite paviršių šaltu vande-
niu.. 

 Kietėjimas. Sumaišytas su vandeniu, priklausomai nuo temperatūros MAXREST 
sukietėja per 15 – 20 minučių. Sumaišykite tiktai tokį kiekį  MAXREST, kurį bus 
galima padengti per 8-10 minučių.  "
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REKOMENDACIJOS 
 Kai aukšta temperatūra:  
 Laikykite produktą vėsioje patalpoje. 
 Sumaišymui naudokite švarų šaltą vandenį. 
 Drėkinkite atskirus sluoksnius. 
 Produktą sumaišykite mažais  kiekiais ir iš karto padenkite.  

 Kai žema temperatūra:  
 Kad pagreitinti kietėjimą, sumaišymui naudokite drungną vandenį.  

IŠEIG                 1 kilogramas MAXREST užpildys  0.6 litrų. 
   
ĮSPĖJIMAS - Nenaudokite skiedinio likučių naujo kiekio sumaišymui.  

- Nenaudokite smėlio, cemento ar kitų priedų tūrio padidinimui.  
- Sumaišymui nenaudokite maišyklės. Venkite nepertraukiamo išmaišymo.   
- Neleiskite atskiriems sluoksniams įkaisti, drėkinkite su šaltu vandeniu.  

 - Nedenkite  MAXREST ant apšalusių arba lygių  paviršių. 
 - Nedenkite MAXREST ant dažytų arba struktūriškai netvirtų paviršių.  
 - Nedenkite sluoksniais, storesniais nei 3 cm. 

DARBO SAUGA Kaip ir visi cementiniai produktai, MAXREST yra abrazyvus. Ruošiant skiedinį ir 
dengiant produktą naudokite apsaugines gumines pirštines. Jeigu skiedinys 
papuolė į akis, nedelsiant gausiai plaukite švariu vandeniu, bet netrinkite. Jeigu 
sudirginimas nepraeina, kreipkitės į gydytoją.   
-

TECHNINIAI DUOMENYS 

ĮPAKAVIMAS  25 kilogramų  maišeliuose ir  5 kilogramų dėžutėse. 

SANDĖLIAVIMAS   9 mėnesius maišeliuose, 12 mėnesių dėžutėse neatidarytame originaliame įpakavime 
sausoje vėsioje patalpoje, apsaugotoje nuo drėgmės ir šalčio.  

GARANTIJA Visi Drizoro S.A. gaminiai pagaminti iš aukščiausios kokybės žaliavų, todėl yra 
puikios kokybės. Informacija, šiam bukletui gauta iš laboratorinių bandymų ir bibli-
ografinės medžiagos. Už bet kokį šių duomenų naudojimą kitiems, čia nepam-
inėtiems, tikslams kompanija neatsako, nebent bus mūsų pripažinta. 

 Mūsų kokybės garantija taikoma tik pagamintam produktui, bet ne kokiam nors 
naudojimui be mūsų kontrolės. 

 

Tariamasis tankis (milteliai) (kg/m3) 1,045 ± 50

Sumaišymo vanduo  (% svoris / svoris prod.) 15 + 1

Skiedinio darbinis laikas  (minutės, prie 20 °C) 15

Tariamasis sausas tankis (kg/m3) 1,980 ± 50

Kietėjimo laikas (minutės, prie 20 °C) 
                            Pradžia  
                            Pabaiga

20 
25

Stipris tempiant  (MPa) 
                              7 dienos 
                            28 dienos

5.0 
7.7

Stipris gniuždant (MPa) 
                              7 dienos 
                            28 dienos

29.0 
45.5

Tamprumo  modulis  (MPa) 21,000
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